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Vorwort 

Mit der Liberalisierung des Eisenbahnwesens haben sowohl die Vielfalt der Beteiligten am Eisen-
bahnverkehr als auch deren Wechselwirkung untereinander bedeutend zugenommen.  
 
Diese Liberalisierung ermöglicht den Beteiligten, freier am Markt zu agieren und 
Transportleistungen untereinander und im Wettbewerb zu anderen Verkehrsträgern anzubieten 
und durchzuführen. 
 
Freiheit bedeutet aber auch mehr Verantwortung. Die Beteiligten sind unmittelbar selbst für die 
Einhaltung von Sicherheit und Ordnung im Eisenbahnwesen zuständig, wobei der Zustand der 
Eisenbahnfahrzeuge ein wesentliches Element bildet. 
 
Zur Erhaltung des Sollzustandes dieser Fahrzeuge bedarf es wiederum eindeutiger 
Instandhaltungsvorgaben, die - insbesondere im Falle sicherheitstechnischer Einrichtungen - im 
Eisenbahnsektor möglichst einheitlich gestaltet werden sollten, um damit u. a. auch die 
Dokumentation der Überwachung des Sollzustandes der Fahrzeuge deutlich zu vereinfachen und 
zu erleichtern. 
 
Diesem Zweck dienend, beschreibt die VDV-Schrift 889 unter Berücksichtigung der relevanten 
Rechtsvorschriften, Normen und Regelwerke die im Rahmen der Instandhaltung für die 
Zustandsüberwachung und die schweißtechnische Instandsetzung geltenden Anforderungen an 
die zerstörungsfreie Prüfung. Diese VDV-Schrift umfasst:  
 

− Anforderungen an ZfP-Prüfstellen sowohl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) als 
auch großer Unternehmen mit ihrem Personal, den eingesetzten Prüfsystemen und dem 
anzuwendenden ZfP-Regelwerk; 

 
− Verfahrens- und komponentenspezifische Prüfanweisungen sowie bauteilspezifische 

Prüfpläne für Fahrzeugbaureihen, die im Eisenbahnsektor verbreitet sind; 
 

− Formblätter für Prüfberichte, mit denen die Instandhaltungsmaßnahmen „ZfP“ 
dokumentiert werden.   
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